BETRIEBSANLEITUNG
KETTENPRUFLEHREN
TWN 1946

1 BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSGEMARE
VERWENDUNG
THIELE-Kettenpriflehren nach TWN 1946 dienen zur schnellen

Kontrolle der MaRhaltigkeit der THIELE-Anschlagketten XL200
nach TWN 0072 und XL400 nach TWN 1805 bzw. TWN 1805A.

Sie kénnen wie die Kennzeichnungsanhdnger direkt am
zugehorigen Kettengehange befestigt werden und stehen
somit jederzeit zur Verfligung.

Die Kettenpruflehren unterstitzen folgende Kontrollen:

*  Durchmesserkontrolle
¢ Teilungskontrolle

¢ Dehnungskontrolle

2 SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitshinweise der Kettengehinge sind zu befolgen.
Fuhren Sie keine Kontrollen mit unter Last stehenden Ketten durch.

DIE KETTENPRUFLEHREN ERSETZEN NICHT DIE REGELMASSIG ZU ERFOLGENDEN UND
ZU DOKUMENTIERENDEN PRUFUNGEN.

Das Arbeiten ist grundsétzlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss (auch Restalkohol)
sowie die Sinne beeintrachtigenden Medikamenten verboten!

3 DATEN
6-10 F01690
8-10 F01691
10-10 F01692
13-10 F01693
16-10 F01694

4 ANWENDUNG

4.1 Durchmesserkontrolle, Maf3 dmin

Die Kontrolle bezieht sich nur auf den DurchmesserverschleiR in den Rundungen.
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Kontrollkriterium ist ein verbleibendes Durchmesser-
maR dmin = 0,9 x dmat.

Die  Kontrollanordnung  erfolgt  entsprechend
nebenstehender Skizze. Eine von der NenngroRe
abhdngige Korrektur aufgrund des Dickeneinflusses
der Lehre wurde beriicksichtigt.

Sobald die Kettenpriiflehre wie dargestellt iiber die ¢ d min
Kontur des Kettengliedes gefiihrt werden kann, ist

die Kette aufgrund der Durchmesserreduzierung TSE@EE
ablegereif. 51100

In diesem Fall ist VOR der weiteren Verwendung der =10
Kette eine detaillierte Priifung durchzufiihren und zu | max

dokumentieren.
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4.2 Teilungskontrolle, Maf3 tmax

Das MaR t kennzeichnet den Abstand zwischen zwei
tibernachsten Kettengliedern.

Kontrollkriterium ist die Langung eines Einzelgliedes
gemal DIN 685 um maximal 8 %.

Die Kontrollanordnung  erfolgt  entsprechend
nebenstehender Skizze.

Sobald die Kettenpriiflehre wie dargestellt zwischen
die AuBenrundungen der Kettenglieder eingefiihrt
werden kann, ist die Kette aufgrund von zu groRem
Teilungsverschleif oder zu groBer Dehnung aufgrund
von Uberlastung ablegereif.

In diesem Fall ist VOR der weiteren Verwendung der
Kette eine detaillierte Priifung durchzufiihren und zu
dokumentieren.

4.3 Dehnungskontrolle, Maf3 Imax

Das MaR | kennzeichnet die duBere Lange eines Kettengliedes. Kontrollkriterium ist die
Langung durch plastische Verformung gemaR DIN 685 um maximal 3 %.

Die Kontrollanordnung erfolgt entsprechend der folgenden Skizze.
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Sobald die Kettenpriiflehre wie dargestellt NICHT mehr liber die AuBenrundungen
einzelner Kettenglieder gefiihrt werden kann, ist die Kette aufgrund von zu groem
Teilungsverschlei oder zu groBer Dehnung aufgrund von Uberlastung ablegereif.

In diesem Fall ist VOR der weiteren Verwendung der Kette eine detaillierte Priifung
durchzufiihren und zu dokumentieren.

5 SONSTIGES

5.1 Priifservice

THIELE bietet Ihnen Priifung und Instandhaltung von Kettengehdngen und Einzelteilen
durch qualifiziertes und geschultes Personal.

5.2 Entsorgung

Fuhren Sie ablegereife Bauteile und Zubehorteile aus Stahl der Verschrottung gemaR
den lokalen Vorschriften zu.

5.3 Lagerung

Lagern Sie Kettenpruflehren trocken zwischen 0 °C und +40 °C.

6  THIELE BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNGEN

Aktuelle Betriebs- und Montageanleitungen
PDF-Download auf der THIELE-Homepage verfluigbar.
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